
•  Composición  ............................ resina acrílica termoplástica
•  Pigmentos  .....................................................  fluorescentes
•  Rendimiento (520 cc) .....................  1 - 1,5 m2 según soporte
•  Secado  ................................................................  inmediato
•  Disolventes  ...........................................acetenas y acetatos 
•  Material no volátil  .................................... 25 + 1% en peso
•  Volumen de sólidos  ............................................... 20 + 1%
• Contiene 50% en peso de mezcla Isobutano / Propano
•  Presión a 20ºC  .............................................................4 bar
•  Presión a 50ºC  ........................................................7 - 8 bar


